
Oppfyller kravene for overflatebehandlling i henhold til SS-EN ISO 61537. 
Noe som motsvarer minimum 85 µm varmforsinking (HDG).  

Etter 1050 timer har det kun oppstått hvitrust, noe som ikke påvirker funksjon 
eller livslengde. 

Timer eksponert i saltspraytest

Overflatebehandling Z4
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ELIS ELEKTRO AS               
Jerikoveien 16, 1067 Oslo 
Telefon:             22 90 56 70 
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